PAGEL: Technicky list

Spezial-Beton RMZO(PCC,RM)

SANACNA MALTA

RM20 (PCC, RM) sana¢na malta

Certifikaty, osvedcenia, atesty

o Schvéleny systém reprofilécie beténov (PCC a RM) podla:

- ZTV-ING ¢ast 3, oddiel 4

- smernice DAfStb o ochrane a reprofilacii beténovych prvkov (RL SIB)

- normy EN 1504-3, malta pre opravy beténovych konstrukcii s nosnou a bez nosnej funkcie
o Pouzitelnost overend a osved¢end skuskou Vseobecnym nemeckym stavebnym tradom (abP)
o Trieda reakcie na ohen Al, overend testovanim v zmysle EN 13501-1
¢ Vnutropodnikova kontrola vyroby podla EN 1504-3
e Potvrdenie dobrovolného externého pozorovania institiiciou QDB
o Certifikdcia spolo¢nosti podla EN ISO 9001:2015

POUZITIE:
oprava betonu sana¢nymi maltami RM20 (PCC, RM)
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Sanac¢na malta(PCC, RM)

VLASTNOSTI

e Sana¢nd malta pripravend na okamzité pouZitie, zmie$a sa uz iba s vodou

® Rucne spracovatelna

¢ Vysoka odolnost proti karbonatécii - zniZuje prienik CO2 a vlhkosti

¢ Do znacnej miery neprepusta vodu a oleje

o Mikka a plastickd konzistencia malty sa pri spracovani vyznacuje vybornou stabilitou na zvislych aj stropnych plochach

KOMPONENTY SYSTEMU

RMO02 Ochrana proti korézii a adhézny mostik
RM20 Sana¢na malta
MS05 PCC - Stierka

POUZITIE

o Opravy beténovych, Zelezobeténovych a predpitych betonovych konstrukcii

« Reprofilacia mostoviek, podklad pod membranové hydroizoldcie a izoldcie aplikované natavovanim

« Oblasti pouzitia PCC I a PCC II/RM podla smernice pre inZinierske stavby ZTV-ING

« Vyrovnavanie a vytvaranie sklonov na mostovkach

« Vytvéranie spadov na zakladoch stoziarov

o Opravy beténov vodohospodarskych stavieb v kontakte so sladkou aj slanou (morskou) vodou, podla
smernice nemeckého ustavu pre vodné inzinierstvo (BAW) podla ZTV-W LB 219

Triedy vlhkosti suvisiace s koréziou betonu z dévodu alkalicko-kremicitej reakcie

Trieda vlhkosti WO WF WA WS

RM20 ] ] . .

Prisady a primesi vo vyrobkoch spolo¢nosti PAGEL® vyhovuju
poziadavkdm pre triedu citlivosti na alkélie E1 z nebezpe¢nych zdrojov
uvedenych v norme EN 12620.

Priradenie triedy expozicie podla STN EN 206-1/DIN 1045-2
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* Pri ataku siranom az do 600 mg/1
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Spezial-Beton RM20 (PCC, RM)

Technické udaje

Parameter RM20 (PCC, RM)
Zrnitost mm 0-2
Mnozstvo vody max. % 12
Doba spracovania 20°C min 45
Spotreba cca kg/(m? - mm) 1,85
Hmotnost ¢erstvej malty cca kg/m? 2.200
Hrabka vrstvy (v 2 vrstvach) mm 10-60**
Pevnost v tlaku* 24 h N/mm? =30
7d N/mm? > 40
28d N/mm? >50
Prilnavost k podkladu 7d N/mm? =2
Klasifikdcia podla EN 1504-3 R4
Trieda namdhania podla DAfStb RL SIB M2

*Skuska pevnosti v tlaku podla STN EN 196-1; a smernice DATStb Rili IH poloha ulozenia B
**pripustna celkovd hribka vrstvy podla ZTV-ING je 50 mm

Poznamka: vetky testy Cerstvej a tuhej malty sa vykonavali pri teplote 20°C + 2°C. Vyssie, alebo nizie teploty vedu k odchylkam
vo vlastnostiach a parametroch Cerstvej aj tuhej malty. Podla teploty prostredia a podkladu je mozné konzistenciu upravit miernym
zniZzenim zdmesovej vody.

Skladovanie: 12 mesiacov, v chladnom a suchom sklade bez mrazu a v nenacatych obaloch
Balenie: 25 kg vrecia, europaleta 1000 kg

Trieda nebezpecnosti: material nie je nebezpecny, dodrziavajte idaje uvedené na obale
GISCODE: ZP1

PAGEL- zloZenie vyrobku:
Cement: podla DIN EN 197-1
Kamenvo: Podla DIN EN 12620

Prisady: podla DIN EN 450, DIN EN 13263 (popolcek, mikrokremicitan a pod.)
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Spracovanie

Priprava podkladu:

Odstrante uvolneny a nezdravy material, cementové
vyplaveniny a dal$ie necistoty z povrchu. Pouzite
blastrovanie, brokovanie, otryskdvanie HDW, brusenie,
osekavanie, alebo iné G¢inné metddy, tak aby bola odhalena
zrnitd a unosnd Struktura beténového podkladu. Musi byt
dosiahnuta odtrhova pevnost viac ako 1,5 N/mm? (podla
metédy KEW viac ako 1,0 N/mm?).

Vlhcenie:
Beténovy podklad vlh¢ite v 6 az 24 hodinovom predstihu,

kym sa nedosiahne kapildrne nasytenie.

Ocelova vystuz:

Odstrante vSetku hrdzu z obnazenej vystuze az na isty a
zdravy kov. Odstraiiovanie hrdze vykonajte az na stupen
Cistoty SA 2% podla DIN EN ISO 12944-4.

Nezelezné kovy:

Cement a cementom viazané stavebné vyrobky vyvolavaju
reakciu s povrchmi nezeleznych kovov (hlinik, med, zinok).
Poziadajte o nasu technickd radu.

Miesanie:

Sucha vrecovana malta je pripravend na okamzité pouzitie,
sta¢i ju uz len zmiesat s pitnou vodou. Nalejte predpisané
mnozstvo vody do ¢istej nadoby na miasanie, alebo priamo
do vhodnej miesacky, okrem zostatkového mnozstva.
Pridajte sucht maltu a mie$ajte aspon 3 minuty. Pridajte
zvy$ok vody a mie$ajte ete asponl dalsie dve minuty, kym

nebude zmes homogénna.

Zamesova voda:
Voda v pitnej kvalite.

Teplotny rozsah pri aplikacii:
0Od +5° C do +35° C (teplota prostredia, podkladu a materialov
v kontakte s maltou).

Nizke teploty a studend zdmesovéd voda spomaluju proces
tuhnutia, vyZaduju intenzivne mieSanie a znizuju tekutost/

plasticitu. Vyssie teploty vyvoj tuhnutia urychluju.

Sana¢na malta (PCC, M2)

NandSanie:

Ochrana proti korozii:

Obnazenu a ocistent ocelovi betondrsku vystuz osetrite
dvomi vrstvami protikoréznej ochrany RM02. Dodrziavajte
udaje v technickom liste.

Rucné spracovanie:

Mineralny adhézny mostik RM02 nanasajte Stetcom, alebo
kartd¢om na vopred ocisteny a navlhéeny podklad. Zatlacte
ho hlboko do pérov a kapilar podkladu a na takto naneseny
a ¢erstvy adhézny mostik aplikujte vhodnym naradim
sanacny maltu RM20. Prace robte metédou "Cerstvé do
cerstvého" (mokré do mokrého). Sana¢nt maltu po naneseni
zarovnajte a vyhladte do pozadovaného tvaru a vzhladu
vhodnym naradim.

Osetrovanie:

Plochy s ¢erstvo nanesenou maltou je nutné chranit pred
pred¢asnym odparovanim vody sposobenym vetrom,
prievanom, slne¢nym Ziarenim. Ochrana sa vykonava po
dobu 3 az 5 dni.

Sposoby osetrovania:

Vodnd hmla, paronepriepustné folie, termofdlie, vlhéené
geotextilie, alebo néstrek s Pagel O1 Ochrana pred
odparovanim. Pri pouziti O1 dodrziavajte pokyny z
technického listu.

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten
und Erfahrungen. Sie sind jedoch - auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter - unverbindlich und befreien den Kunden nicht davon, die Produkte
und Verfahren auf ihre Eignung fiir den Einsatzzweck selbst zu priifen. Bei den angegebenen Priifdaten handelt es sich um Durchschnittswerte und
-analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung méglich. Abweichende Empfehlungen von diesem Prospekt bediirfen der schriftlichen Bestatigung,
Planer und Verarbeiter sind angehalten, sich jeweils iiber den neuesten Stand der Technik und die jeweils giltige Ausgabe dieses Prospektes
kundig zu machen. Unser Kundendienst hilft Ihnen jederzeit gerne, und wir freuen uns iiber das von Ihnen gezeigte Interesse. Mit dem Erscheinen dieser
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Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungiiltig. Die jeweils aktuelle und giltige Fassung istim Internet unter www.pagel.com abrufbar. www.allmedia.sk | www.allmedia-cz.cz
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